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Молоко с мясных пород овец не имеет прямой то-

варной ценности, так как овец не доят. Тем не менее, 

количество молока, особенно в первые 2–3 мес. имеет 

важное значение для развития потомства. Молочность 

маток Мисс породы в среднем составляет 70,2 кг, а со-

держание молочного жира 7,07 %.

Выводы. Мисс порода представляет новую породу 

мясного типа. Производственные параметры показы-

вают, что новая порода имеет лучшие репродуктивные 

и продуктивные показатели, чем все три родительские 

породы в наших условиях содержания.
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Важное значение в решении вопроса выхода овце-

водства России из кризиса приобретает уровень про-

изводства баранины. Для увеличения производства 

высококачественной баранины в ООО «Агрофирма 

Россия» Угличского района Ярославской области про-

ведено промышленное скрещивание маток многоплод-

ной романовской породы с баранами мясной породы 

полл дорсет [1].

При скрещивании романовской породs овец 

с мясными породами представляет интерес изучение 

не только мясной продуктивности, а также особенно-

стей товарных и технологических свойств овчин.

Цель исследования – провести оценку полу-

фабрикатов овчин 8-мес. баранчиков, полученных 

в результате промышленного скрещивания в срав-

нении с чистопородными (романовскими и полл 

дорсет).
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Полученные овчины были разделены на три 

группы:

I группа – овчины, полученные от баранчиков ро-

мановской породы (РО) (n = 3);

II группа – овчины, полученные от баранчиков 

породы полл дорсет (ПД) (n = 3);

III группа – овчины, полученные от помесных ба-

ранчиков романовской породы с полл дорсет (F
1
РО + 

+ ПД) (n = 3).

По общепринятым методикам определяли массу, 

площадь и физико-механические свойства овчин со-

гласно ГОСТ 1821–75 «Овчины шубные выделанные. 

Технические условия», ГОСТ 4661–76 «Овчины мехо-

вые выделанные. Технические условия», ГОСТ 22596–77 

«Шкурки меховые и овчина шубная выделанные. Ме-

тоды механических испытаний» [3, 4, 5]. Исследования 

проведены на кафедре товароведение и технология сы-

рья животного происхождения имени С.А. Каспарьян-

ца МГАВМиБ.

При проведении органолептической оценки ов-

чин исследуемых групп было установлено, что овчины 

получены от овец после стрижки, стрижка волосяного 

покрова при выделке мехового полуфабриката из ов-

чин произведена не была.

I группа: цвет волосяного покрова по всей пло-

щади овчины серый, светло-серый, характерный для 

данного вида овчин. Волосяной покров упругий, ме-
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Рис. 3. Полуфабрикаты овчин от помесных овец романов-

ская × полл дорсет

Рис. 1. Полуфабрикат романовской овчины

Рис. 2. Полуфабрикат овчины полл дорсет
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стами грубоватый. Кожевая ткань плотная, светлая, 

чистая, без посторонних оттенков, имеет потяжку 

(рис. 1).

II группа: волосяной покров белый, без посто-

ронних оттенков, густой, упругий, плотный. Полу-

фабрикат со стороны кожевой ткани светлый, без по-

сторонних оттенков по всей площади. Кожевая ткань 

плотная, чистая, достаточно мягкая, имеет потяж-

ку (рис. 2).

III группа: весь полуфабрикат по всей площади 

со стороны волосяного покрова белый, без посторон-

них оттенков. Кожевая ткань – чистая, светлая.

При оценке овчин данной группы было выявлено 

три подгруппы по характеристике волосяного покрова:

3.1 – овчины с неоднородным волосяным покро-

вом, выявлено наличие переходных и остевых воло-

кон. Волосяной покров рыхлый, по второстепенным 

участкам более огрублен, неуравнен, но на хребте более 

уравненный. Кожевая ткань достаточно мягкая, имеет 

потяжку (рис. 3а).

3.2 – овчины с однородным тонким волосяным 

покровом. На краевых участках присутствует переход-

ный волос. Волосяной покров мягкий, густой, напол-

ненный. Кожевая ткань тонкая, мягкая, имеет потяж-

ку (рис. 3б).

3.3 – овчины с однородным тонким волосяным 

покровом по всей площади. Волосяной покров доста-

точно густой, плотный, упругий. Кожевая ткань мяг-

кая с достаточной потяжкой (рис. 3в).

Важным показателем качества овчин является их 

размер, так как от его величины зависит количество 

вырабатываемого материала. Масса овчины зависит 

от площади, толщины кожевой ткани, густо-

ты и длины волоса и является важным пока-

зателем ее товарной ценности.

Наибольший интерес представляют бо-

лее легкие овчины с густым, уравненным 

по толщине шерстным волокном. Результа-

ты измерений массы и площади представле-

ны в табл. 1.

Изучение массы шкур различных 

групп показало, что овчины всех исследу-

емых групп имеют массу в пределах от 780 

до 820 г, разница не достоверна. Коэффи-

циент вариации находится в пре-

делах 2,1–3,1 %, что свидетель-

ствует об уравненности данных 

показателей внутри каждой ис-

следуемой группы и подгруппы.

Показатели площади овчи-

ны всех исследуемых групп со-

ставляют 68,1–62,2 дм2. Измере-

ние площади овчин разных групп 

показало, что романовские овчи-

ны имеют меньшую площадь в ре-

зультате превосходства помесного 

молодняка по живой массе и про-

мерам тела [2]. Разница в сравне-

нии с I группой составила 5,9 дм2, 

или 9,4 % (группа 3.3), 5,0 дм2, или 

8,0 % (группа 3.2) и 3,3 дм2, или 5,3 % (II группа и 3.1), 

но разность недостоверна.

От массы и площади овчины зависит легкость 

изделия. Масса единицы площади по исследуемым 

группам составляет 11,9 г/дм2 (группа 3.2), 12,04 г/

дм2 (группа 3.3), 12,06 г/дм2 (группа 3.1), 12,37 г/дм2 

(II группа), 12,54 г/дм2 (I группа), что свидетель-

ствует о средней легкости полуфабрикатов. Отно-

сительная масса полуфабриката больше у овчин I и 

II групп, что вполне объяснимо, так как грубошер-

стные романовские овцы имеют в шерстном покрове 

относительно толстые остевые волокна, а полутон-

корунная порода полл дорсет – переходные волокна.

При оценке качества овчин обязательно учиты-

вается прочность кожевой ткани, которая определяет 

ряд технологических, товарных и эксплуатационных 

свойств полуфабриката. Поэтому прочность считает-

ся одним из основных свойств, определяющих каче-

ство шкурок.

Овчина обладает пластическими свойствами, 

то есть способностью изменять свою форму при растя-

жении и сжатии. Пластичным удлинением, или пла-

стичностью, называется способность кожевой ткани 

сохранять приданную ей при растяжении форму. Чем 

выше пластичность кожевой ткани, тем лучше каче-

ство шкуры.

Средняя толщина кожи в I группе составля-

ет 1,11 мм, во II группе 1,40 мм, в III группе 1,23 мм. 

Изучение физико-механических свойств овчин 

(табл. 2) показало, что у всех исследуемых групп по по-

казателям разрывного напряжения и удлинения при 

разрыве существенных различий не наблюдается.

Таблица 1

Масса и площадь овчин баранчиков разного происхождения

Группа овчин
Масса, г Площадь, дм2

X ± Sx Cv, % X ± Sx Cv, %

I группа (РО) 780,0 ± 15,9 2,9 62,2 ± 3,4 7,7

II группа (ПД) 810,0 ± 17,2 3,0 65,5 ± 2,9 6,3

III группа: (F
1
РО+ПД)

3.1 790,0 ± 11,7 2,1 65,5 ± 2,1 4,5

3.2 800,0 ± 17,5 3,1 67,2 ± 3,4 7,1

3.3 820,0 ± 15,1 2,6 68,1 ± 2,9 6,0

Таблица 2

Физико-механические свойства овчин

Овчины Разрывное напря-
жение, МПа

Удлинение при 
разрыве, %

Удлинение при нагрузке 9,8 МПа, %
Полное Остаточное Упругое

I группа 
(РО)

X ± S
x 24,0 ± 0,7 55,2 ± 1,9 27,5 ± 0,8 10,5 ± 0,3

17,0
C

v
, % 10,1 11,9 10,1 9,9

II группа 
(ПД)

X ± S
x 24,2 ± 0,7 50,6 ± 1,6 20,4 ± 0,8 4,9 ± 0,1

15,5
C

v
, % 10,0 10,9 10,2 7,1

III группа 
(F

1
РО+ПД)

X ± S
x 21,7 ± 0,8 55,0 ± 2,2 23,4 ± 0,9 6,7 ± 0,2

16,7
C

v
, % 12,8 13,9 13,3 10,3

ГОСТ 1821–75
ГОСТ 4661–76

Не менее 
12 МПа

–
Не более 

30 %
– –
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По показателям удлинения при напряжении 

9,8 МПа максимальное значение полного и остаточ-

ного удлинения имеет I группа – 27,5 % и 10,5 %, со-

ответственно, что свидетельствует о более высоких 

упруго-пластичных и эластичных свойствах овчин. 

Минимальное значение имеют овчины II группы – 

20,4 % и 4,9 %, соответственно, разность достоверна 

(при Р ≥ 0,95).

Таким образом, полученные данные говорят 

о том, что помесные овчины по показателям упру-

го-пластичных свойств занимают промежуточное по-

ложение между романовской и меховой полутонко-

рунной овчинами. Они пригодны для выработки ме-

ховых изделий, и, благодаря белой окраске шерсти, 

их можно окрашивать в различную цветовую гамму, 

что также увеличит доходность от реализации овчин 

и изделий из них.
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Изложены результаты исследований по изучению убойных 
качеств тувинской короткожирнохвостой породы при разной 
интенсивности селекции.
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Овцеводство в Республике Тыва является наибо-

лее экономически значимой отраслью сельскохо-

зяйственного производства, обеспечивающей населе-

ние разнообразными видами продукции – бараниной, 

шерстью и овчинами. До перевода экономики страны 

на рыночные отношения при разведении овец при-

оритетное значение имела их шерстная продуктив-

ность, поскольку производство ее стимулировалось, 

государством и доля ее в общей стоимости продук-

ции овцеводства составляла 75 % и более (А.И. Еро-

хин и др., 2010). В настоящее время ситуация изме-

нилась в связи с низкими ценами и высокой себесто-

имостью производства шерсти и возросшим спросом 

на баранину.

За последние годы в овцеводстве Республики Тыва 

произошли глубокие социально-экономические преоб-

разования. С переводом экономики республики на ры-

ночные отношения высокая себестоимость кормов по-

левого кормопроизводства и низкие цены на шерсть, 

не обеспечивают окупаемость ее производства и рен-

табельность тонкорунного овцеводства.

В овцеводческих хозяйствах Республики Тыва 

баранина в общем доходе отрасли занимает 90 % и бо-

лее (С.И. Билтуев и др., 2011). В создавшихся эконо-

мических условиях повышение эффективности от-

расли связано с более полным использованием по-

тенциала мясной продуктивности овец тувинской 

короткожирнохвостой породы, характеризующихся 

адаптивной пластичностью к условиям разных зон 

разведения.

В степной зоне Республики Тыва в период с 2000 

по 2010 г. использованием в скрещивании с местны-

ми грубошерстными овцематками баранов генофонда 

баядской (монгольской) породы создан степной тип 

тувинской короткожирнохвостой породы. При этом 

в ООО СХК «Кызылская» в воспроизводительном 

скрещивании использовались (½) полукровные жи-

вотные, а в МУП ПОХ «Деспен» ¼ кровные по улуч-

шающей породе помесей удовлетворяющим, по про-

дуктивным особенностям и требованиям желатель-

ного типа.

В ООО СХК «ПЗ Кызылская» в процессе соз-

дания и совершенствования степного типа овец ту-


