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Аннотация: Значительное влияние на долговечность и надежность 

деталей сельскохозяйственных машин оказывает абразивный износ, 

поэтому исследование данного вида износа является актуальной научно-

технической проблемой. Одним из путей выполнения задачи является 

разработка новых и совершенствование существующих методов упрочнения 

деталей сельскохозяйственных машин. 
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В настоящее время машинно-тракторный парк сельскохозяйственных 

предприятий характеризуется чрезвычайным износом, вследствие которого 

выбывает из строя около 75-80% деталей машин.  

Наиболее распространенными видами изнашивания 

сельскохозяйственных машин является коррозионно-механическое 

изнашивание, которое возникает в результате химического или 

электрохимического взаимодействия с поверхностными слоями трущихся 

тел. 

 Так как большинство деталей сельскохозяйственных машин в 

процессе эксплуатации имеют значительный износ, то их восстановление 

необходимо производить методами, обеспечивающими максимальную 

производительность и высокое качество полученного металла.  

В настоящее время широкое распространение получили следующие 

способы повышения износостойкости деталей машин: наплавка 

износостойкими материалами, применение износостойких покрытий, 
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изменение физико-механических свойств материалов путем применения 

упрочняющей термической и химико-термической обработок и др.  

Использование разрабатываемых химических составов сталей и 

способов термической обработки, позволяют получить высокопрочные 

низколегированные стали нового поколения [1-5].  

Механизм действия термоупрочнения предполагает, нагрев до 

температуры аустенизации и закалку в воду с последующим отпуском. Для 

некоторых разрабатываемых сталей, представлены данные твердости в 

таблице 1.  

Таблица 1 

Данные твердости разрабатываемых сталей 
Химический состав стали Твердость HV 

0,34C-1,77Si-1,35Mn-0,56Cr-0,20Mo-0,04Nb-0,031Ti 585,3 

0,43C-1,60Si-0,01Mn-1,1Cr-0,95Mo-0,08V-0,05Nb-0,04Ti 702 

 Применение разрабатываемых низколегированных сталей позволит 

снизить абразивное изнашивание сталей, а также затраты на ремонт.  
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