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Аннотация: В статье проведен анализ методов восстановления импортных и 

отечественных лемехов. Подобран наиболее оптимальный метод 

восстановления лемехов для почв Рязанской области.  
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Целью данной работы является обоснование способов восстановления 

импортных и отечественных почвообрабатывающих органов, используемых на 

почвах Рязанской области.  

Основные виды почв сельскохозяйственных площадей Рязанской области 

представлены на Рисунке 1. Характеристики механического состава почвы 

оказывают важную роль на характеристики износов. 

 

 
Рисунок1. Виды почв Рязанской области. 

Вид почвы напрямую влияет на виды дефектов. Наиболее распространенные 

почвы в Рязанской области – супесчаные, легкие и средние суглинки, поэтому 

наиболее распространенными дефектами являются износ лемеха по толщине, 

сквозное протирание, лучевидный износ, а средняя наработка лемеха по области 

составляет около 6-12 га. Данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Характеристики некоторых видов почв 
Тип почвы Твердость 

почвы, МПа 

Коэффициент 

изнашивающей 

способности 

Влажность W, 

% 

Возникающие дефекты Наработка, га 

Песчаная и 

супесчаная 

1,5-2,0 2,05-2,75 10-11 Износ лемеха по толщине, износ 

области, прилегающей к 

полевому обрезу, сквозное 

протирание, износ носка на 

величину более 45 мм, обломы, 

изгибы 

3-10 

Суглинистая 1,5-3,0 1,10-2,21 14-18 Износ по ширине и толщине, 

лучевидный износ, появление 

затылочной фаски, обломы, 

изгибы, трещины. 

12-20 

Восстановлению лемехов посвящены работы многих ученых [2,3,4]. Многие способы 

восстановления и упрочнения лемехов имеют ряд преимуществ и недостатков. При 

выборе способа восстановления необходимо руководствоваться типом почвы, на 

которой работает лемех и наличием преобладающих дефектов, которые представлены 

на Рисунке 2. Сейчас многие технологические процессы зачастую неравноценны по 

своим технико-экономическим характеристикам и не подходят малым хозяйствам.  

Процесс изнашивания лемехов характеризуется его интенсивностью [3], которая 

зависит от следующих параметров: режима изнашивания; абразивной способности 

почв;  износостойкости поверхности материала.  Неравномерный износ рабочих 

органов почвообрабатывающих машин обусловлен, прежде всего, разными удельными 

давлениями почвы на поверхности рабочего органа в различных ее частях. Рабочие 

органы не теряют своего работоспособного состояния, пока они соответствуют своим 

конструктивным параметрам. Предельные состояния рабочих органов приводят к 

отказу техники. 

 
Рисунок 2. Геометрические параметры лемеха и дефекты. 1-Трещены,2 - Затупление 

лезвия,3-Обломы,изгибы, скручивания, 4 - Износ по ширине,5- Сквозное протирание в 

области, примыкающей к полевому обрезу, 6 - Износ по толщине не более 6 мм,7- Износ 

носка, 8 - Образование затылчатой фаски, 9 - Образование лучевидного износа. 

Классификация наиболее распространенных методов восстановления лемехов 

приведена в таблице 2. Проведен анализ достоинств и недостатков наиболее 

рационального метода восстановления лемеха. Одним из методов 

восстановления лемеха является замена износившейся части лемеха путем 

приваривания лезвийной части. Предельным состоянием у лемеха является 

износ режущей части, для лемехов отечественного производства - 30 мм, для 

лемехов импортного производства - до 60 мм [4]. Данная технология 

восстановления использует рессорные листы, которые не полностью утратили 

свою жесткость. 



 
 

Таблица 2. Методы восстановления лемеха 



 
 

Наибольшими преимуществами обладает технология упрочняющего 

восстановления лемехов методом приварки дополнительного элемента. Она 

обеспечивает следующие преимущества, по сравнению с остальными методами: 

1. С помощью этой технологии возможно повысить срок службы лемеха в 1,8 - 2 

раза по сравнению с (наплавочным армированием, индукционной наплавкой, 

науглероживанием); 

2. Уменьшение уровня деформаций по сравнению с наплавкой; 

3. Возможность автоматизации процесса наплавки; 

4. Для ее реализации не требуется высокая квалификация персонала или 

сложное оборудование; 

5. Возможность восстановления импортных и отечественных лемехов. 

Заключение 

 Часть методов восстановления имеет ограничения на использование в 

небольших сельских хозяйствах и частных фермах из-за дорогого оборудования. 

Для выбора более рационального способа восстановления необходимо 

проанализировать тип почв и режим работы лемеха.  На песчаной и супесчаной 

почве наиболее предпочтительна технология восстановления лемехов методом 

приварки дополнительного элемента. 
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